FulRbodenhartol

ALLGEMEINES
Um die natirlichen Eigenschaften eines Holzfu3-
bodens zu erhalten, ist eine diffusionsoffene Be-
handlung wichtig. Zu den natiirlichen Eigenschaften
von Holz ist die Feuchtigkeitsaufnahme und
-abgabe und somit die Verbesserung des Raum-
klimas, sowie die Kontaktwarme zu zahlen. Bei
einem mit Lack beschichteten Holzful3boden sind
diese Eigenschaften verlorengegangen. Des weite-
ren hat Lack die Eigenschaft zu reien. In die Risse
dringt Feuchtigkeit ein, wodurch das Holz vergraut
bzw. sogar fault. In diesem Fall muf? der FuRboden
ganz abgeschliffen und neu behandelt werden. Eine
6lige Behandlung mit FulRbodenhartél ist diffusi-
onsfahig, reiflt nicht und lakt sich bei Beschadi-
gung punktuell nacharbeiten.

ANWENDUNG
Strapazierfahiger Oberflachenschutz fir unbehan-
deltes Holz, unbehandelten Kork und Naturstein, im
FuRbodenbereich und auf &hnlich strapazierten
Flachen (Kiichenarbeitsplatten, Mobel).
Geeignet nur zur Verarbeitung im Innenbereich.

EIGENSCHAFTEN
Kreidezeit FuRbodenhartdl dringt in den Untergrund
ein, ist sehr ergiebig und und bildet eine strapa-
zierféahige oberflachenverdichtende Impragnierung.
Es ist diffusionsféhig, schmutz- und wasserabwei-
send. Hergestellt aus natirlichen und nachwach-
senden Rohstoffen.

ZUSAMMENSETZUNG
Leindl, Leindl-Standol, Holzdl-Standdl, doppelt
rektifiziertes, portugiesisches Balsamterpentinél,
Kalkkolophonium, Kolophonium-
glyzerinester, bleifreie Trockenstoffe.

GEEIGNETE WERKZEUGE
Zur Verarbeitung von FuBbodenhartdl eignet sich
am besten ein breiter Pinsel, bzw. ein FulRboden-
streicher (Art.Nr. P 3920, P 3930).

VERARBEITUNG

Der Untergrund muf3 unbehandelt, sauber, trocken,
fettfrei und saugfahig sein. Verarbeitungstempera-
tur mind. 10°C. Das Anlegen eines Probeanstriches
an verdeckter Stelle ist empfehlenswert, um even-
tuelle Farbveranderungen des Holzes zu bewerten.
Vor der Verarbeitung soll das Ful3bodenhartél kurz
aufgeschittelt werden.

1. Vorarbeiten

Unbehandeltes Holz reinigen , schleifen, Kanten
runden und entstauben. Harzgallen mit Alkohol
(Art.Nr. 461) auswaschen.
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2. Grundanstrich

Auf stark saugenden Untergriinden (Weichhélzer,
Kork, niedrig gebrannte Tonfliesen, etc.) wird das
FuRbodenhartél satt und gleichmaRig aufgetragen.
Wahrend 30 - 45 Min. Einwirkzeit 6fter kontrollie-
ren, ob das Hart6l an einigen Stellen bereits voll-
sténdig in das Holz eingezogen ist. Diese Stellen
erneut "naf? in nalR” nachbehandeln. AbschlieRend
sind alle Ubersténde griindlich mit einem trocke-
nen, fusselfreien Lappen abzunehmen, bis die
Oberflache ein gleichmafig seidenmattes Erschei-
nungsbild bietet.

Uberstéande erscheinen als naRglanzende Stellen
und Pfiitzen. Nicht entfernte Uberstande trocknen
u. U. nicht durch, bleiben klebrig und fiihren zu
Glanzunterschieden. Diese Stellen nicht tberstrei-
chen, sondern mit einer Ziehklinge, einem feuchten
Topfschwamm oder milder 5 %iger Sodalauge
(siehe Info 992) entfernen und ggf. neu behandeln.

Auf weniger saugenden Untergriinden (Harthdlzer,
etc.) wird das FulR3bodenhartél mit ca. 20 % Bal-
samterpentindl (Art.Nr. 447) verdinnt aufgetragen.

Nach Trocknung des Grundanstriches Zwischen-
schliff mit 120 — 180er Schleifpapier, entstauben
und folgenden Anstrich auftragen.

3. Zwischenanstrich/ SchluRanstrich
FuRbodenhartél unverdiinnt, diinn und gleichmaRig
auftragen. Auch hier nach 30-45 Min. Einwirkzeit
alle Ubersténde griindlich entfernen. Bei sehr ast-
reichem Holz ist verstéarkt auf die Uberstande zu
achten, da sonst glanzende Stellen zurtickbleiben
und ein scheckiges Erscheinungsbild bieten kén-
nen.

Fir Untergriinde, bei denen auf eine Folgebehand-
lung mit Wachs verzichtet wird, bildet der

2. Auftrag des FuRbodenhartéles zugleich den
SchluBanstrich.

Soll auf wenig saugenden Untergriinden, z. B.
Harthoélzern als AbschluRbehandlung Wachs auf-
gebracht werden, empfiehlt es sich, auf den Zwi-
schenanstrich mit FuBbodenhartél zu verzichten
und das Wachs (z. B. FuBbodenhartwachs, Art.Nr.
501) direkt auf dem durchgetrockneten Grundan-
strich zu verarbeiten.

Zur Veranschaulichung:

FuRbodenhartdl soll keine Schicht auf dem Holz
bilden, sondern in das Holz eindringen und die
Poren auskleiden.
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4. SchluRbehandlung

Um die Strapazierfahigkeit zu erhdhen, empfehlen
wir eine diinne Schicht FuRbodenhartwachs (Art.Nr.
501) oder die Carnaubawachs - Emulsion (Art.Nr.
420) aufzutragen.

5. Pflege
Gedlte und gewachste FuRbdéden sollen bei gerin-

ger Verschmutzung nur mit handwarmem Wasser
ohne Zusatze gereinigt werden. Kein heil3es Was-
ser und keine entfettenden bzw. scheuernden Rei-
niger verwenden. Zur Reinigung bei magiger Ver-
schmutzung empfehlen wir die stark riickfettende
Marseiller Seife (Art.Nr. 220), zur allgemeinen Pfle-
ge die Carnaubawachs - Emulsion (Art.Nr. 420),
jeweils als Zusatz zum Wischwasser.

Sollte der FuRboden an sehr strapazierten Stellen
seinen seidenmatten Glanz verlieren, wird er mit
einem Reinigungspad ohne Seife gesaubert. Fir
grof3flachige Reinigungsarbeiten empfiehlt sich eine
milde 2,5 %ige Sodalauge (s. Info 992).

Nach letztgenannten beiden Arten der Reinigung ist
in der Regel ein Auffrischungsauftrag mit Ful3bo-
denhartol erforderlich.

Nicht entfernte Eisenfeilspane auf dem Untergrund
kénnen beim Uberarbeiten mit FuBbodenhartél zu
Verfarbungen fiihren.

TROCKENZEIT
Trocken und Uberarbeitbar nach ca. 24 Stunden bei
20 °C. Hohe Luftfeuchtigkeit, Kalte, gerbstoffhaltige
Untergriinde (Eiche, etc.) und zu hohe Ver-
brauchsmengen kénnen die Trockenzeit wesentlich
verlangern. Deshalb Verbrauch nicht Gberschreiten,
wahrend der Verarbeitung Verbrauch Gberprifen.
Endharte wird nach ca. 4 Wochen erreicht, wah-
rend dieser Zeit schonend behandeln.

VERBRAUCH
Je nach Saugfahigkeit des Untergrundes
pro Anstrich ca. 0,065 — 0,100 Liter / m2.

GEBINDEGROSSEN

Art.Nr. 310 0,751
Art.Nr. 311 2,51
Art.Nr. 312 51
Art.Nr. 313 101
Art.Nr. 314 201

Preise entnehmen Sie bitte der gultigen Preisliste.

LAGERUNG
Frostfrei und luftdicht verschlossen ist das Ful3bo-
denhartdl mind. 2 Jahre haltbar.

REINIGUNG DER WERKZEUGE
Sofort nach Gebrauch mit Balsamterpentindl
(Art.Nr. 447) oder warmer Seifenlauge (Marseiller
Seife, Art.Nr. 220) reinigen.
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ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTEN
Produktreste nicht in das Abwasser geben, sondern
luftdicht verschlossen aufbewahren und spater
aufbrauchen. Eingetrocknete Produktreste kdnnen
dem Hausmill beigegeben werden. Restentleerte
Behalter in die Wertstoffsammlung geben.

Aktuelle amtliche Bestimmungen zur Entsorgung
von Lack- und Farbresten beachten.

KENNZEICHNUNG
Xn - gesundheitsschadlich
N - umweltgefahrlich

KENNZEICHNUNG GEMASS CHEMVOCFARBV
VOC Héchstgehalt: (Kat. 1.f): 700 g/l (2007)
Produkt enthalt max. 490 g/l VOC.

HINWEISE / SICHERHEITSHINWEISE
Entziindlich. Gesundheitschadlich beim Einatmen,
Verschlucken und Beriihrung mit der Haut. Reizt
die Haut und die Augen. Sensibilisierung durch
Hautkontakt méglich. Giftig fir Wasserorganismen,
kann in Gewassern langerfristig schadliche Wir-
kungen haben. Gesundheitsschadlich: Kann beim
Verschlucken Lungenschaden verursachen. Bei der
Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutz-
kleidung tragen. Freisetzung in die Umwelt vermei-
den. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifih-
ren. Sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung
oder dieses Etikett vorzeigen. Bei der Arbeit gut
luften und offenes Feuer fernhalten. Fir Kinder
unerreichbar lagern.

Durch den Gehalt an trocknenden Olen besteht
Selbstentziindungsgefahr bei Putzlappen und
Auftragstiichern! Getrankte Lappen ausgebreitet
im Freien austrocknen oder in einem geschlosse-
nen, feuersicheren Behalter (Blechdose) aufbewah-
ren. Beim Verstreichen darauf achten, daR kein Ol
mit porésem Damm-Material in Beriihrung kommt.
Auch hier besteht Selbstentziindungsgefahr!
Maogliche Naturstoffallergien beachten.

Aufgrund des Gehaltes an natiirlichen Olen kann es
an Flachen mit geringem Lichteinfall zur Dunkelgil-
bung kommen. Bei der Trocknung natiirlicher Ole
kann ein typischer Geruch auftreten, der nach we-
nigen Tagen verschwindet.

Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten
Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen
der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflisse sowie der
verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergriinde, muf3
eine Verbindlichkeit fir die allgemeine Rechtsgultigkeit der
einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der
Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung fur
den Anwendungszweck zu priifen (Probeanstrich).
Bei Neuauflage oder Produktveréanderung verlieren die
Texte ihre Gultigkeit. Die jeweils neuesten Produktinforma-
tionen erhalten Sie bei KREIDEZEIT direkt oder im Internet:
www.kreidezeit.de
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